


























CATEGORÍA ELEMENTOS REACTIVOS

A
Si ≤ 0,04%  y  P < 0,02%
Si + 2,5P ≤ 0,9%
Laminados en frío:  Si + 2,5P ≤ 0,04%

B 0,14% ≤ Si ≤ 0,25%

C 0,04% < Si < 0,14%

D Si > 0,25%






























